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КАРБОНИЗАЦИЯЛАНГАН ТАБИГИ МАТЕРИАЛДАР 
НЕП31НДЕ АЛТЫННЫЦ ТОТЬЩСЫЗДАНУЫН ЗЕРТТЕУ 

Аннотация. Жумыста ерш кдбыгы мен Kypiin цауызыныц непзшдеп кем1ртек 
; србенттерде алтынныц сорбциялык; процестерш зерттеу нэтижелер1 келт1ршд1. 
Алынган кем1ртек сорбенттер 0,20-0,25 В (ХКЭ) темен тотыгу-тотыксыздану по-
тенциалдарга не жэне туз кыпщылы ортадагы алтын (III) иондарына катысты сор-
>енттер-тотьщсыздандыргыштар ретшде керщщ. Алтын (III) сорбциялау кезде 
г^ршген сорбенттер дщ бегпгшде металдьщ алтын белшдь Металдьщ алтынныц 
5елшу1 сорбенттщ гранулдарыныц барльщ бетпгшде б1ркелк1 емес, 6ipai^ жеке бе-
лштершде журд^ ол алтын кристалдарыныц ecyiH Kepcerri. Осыдан, металдьщ 
алтынныц белшу процеа мен сорбенттщ тотьщсыздандыргыш топтарыньщ тоты-
гуы электрохимияльщ болып табылды, ягни, катодтьщ жэне анодтьщ бел1ктер1 бар. 
Катодтьщ белштер1 сорбцияньщ бастапцы сэтшде тузщц, онда алтын (III) тотьщ-
сыздануы журдь 

Тушн свздер: алтын иондары, алтынныц электртотьщсыздануы, сорбция, пла-
тиналы электрод, кем1ртек сорбенттер!. 

К|азак;станда алтын алтынды кен орындарында да, сонымен ^атар, туст1 
металдарды ещцру кезде полиметалл шиюзатыныц кздэамдас б е л т ретшде 
де ендершеда. KeftGip багалау бойынша республикадагы ААК; «Казцинк» 
жыл сайын 5,5-6 тонна к;ымбат металл шыгаратын ipi ещцруыи болып 
табылады. EKiHHii орынды ААК; «К;азак;мыс» алады, мунда алтынды мыс 
ещцрюшщ косалцы металы туршде ещцред1 [1]. 

Осыган байланысты, ^азацстан Республикасыныц жан басына шавдан-
дагы MeHuiiKTi алтын ещцр1с1 1,1 грамнан аспайды, дамыган елдерге ^ара-
ганда 10-20 есе кем [1] болып табылады. EKiHHii жатынан, алтын цорла-
рыныц тецгер1мшщ темендеу1 созс1з, алтынга бай минералды шиюзатты 
ецдеуге байланысты тшмд1 технологияларды ¿здеуге жэне енпзуге алып 
келедь К^азакстандьщ алтын ещцретш кэсшорындардыц Heri3ri проблема-
лары ком1ртег1 мен мышьяк рудаларын вцдеу уппн дэлелденген жэне 
экологияльщ K;ayinci3 технологиялардыц болмауы болып табылады. iya3ipri 
уацытта Ь^азацстан алтынныц ipi аймацтьщ ещцрунпа емес, К^ытай, Ресей 
жэне взбекстан сияцты мемлекеттер ipi ощцруннс1 болып табылады, соган 
карамастан осы багалы металдьщ элемдш багалары ocin, еткен жылгы 
хальщаральщ тура^сыздьщ болганмен тартымды актив болды. Алдаты 
6ipHenie жылда алтын багасы 6ip децгейде калатьш л ш ^ т'шт) артатын 
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