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-̂ -сурет - 0,1 н HCl ертндгсшде металл туздарыньщ ^атысымен К0К-2 сорбентте алтынныц 
(III) сорбциясы. Алтынныц (III) концентрациясы - 17,75 мг/л, ертндшщ келем1 - 20 мл 

Ш) сорбция жылдамдыгын артуы каталитикальщ эсер аркылы тусшд1руге 
"олады: сорбент тем1р (III) тем1р (Н)-ке дешн тотьщсыздандырды, ал 
1ыс (II) - мыс (1)-ге дешн. Тем1р(И)мен мыс (I) иондары сорбенттщ беттж 

* 2батындатузед1 жэне дереу алтын (III) иондарымен тотыгу-тотьщсыздану 
херлесуге тустг TeMip (II) мен мыс (I) иондарыменалтынныц (III) тотьщ-
:ыздануы сорбенттердщ беттк цабатында журд1, бегпгшдеметалдьщалтын 
гелшдь 1с жузшде тем1р (III) туздары болган кезде алтынныц (III) сорб-
31ялау процеЫ келесщей схемамен корсетуге болды: 

K0bs-Red+ Fe (III) KOK^+Fe (II) + Ох, 

Au (III) + Fe (II) -> Au° + Fe (III). 

Мыс (II) т^здарыныц цатысында: 


