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CH2-CH3 катализатор CH=CH2

+ H2

 
Дегидрирование осуществляется в присутствии катали-

затора оксида железа при температуре 700 0С и с применени-
ем перегретого водяного пара, который служит источником 
тепла, снижает давление в реакционной среде, а также реаги-
рует с отложениями кокса на железооксидном катализаторе, 
образуя CO2 и обеспечивая его длительную активность. Вы-
ход стирола составляет 30 %. Существует метод получения 
стирола из этилбензола наряду с пропиленоксидом. При этом 
через жидкий этилбензол пропускают воздух при температу-
ре 160 0С и давлении 35 атм; образующийся при этом этил-
фенилгидропероксид, смешивают с пропиленом в присутст-
вии металлического катализатора при температуре 120 0С и 
давлении 17-50 атм. При этом образуются пропиленоксид и 
метилбензиловый спирт, дегидратацией которого получается 
стирол 
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Выход стирола в этом процессе около 90 %. Некото-

рое количество стирола получают из пиролизной смолы, 
поступающей с установки по получению олефинов крекин-
гом тяжёлого сырья. Выделяемый экстракцией растворите-
лями стирол имеет чистоту до 99,9 %. Так как в этом про-
цессе стирол является сопутствующим продуктом, а про-
цесс экстракции не требует значительных затрат, такое 
производство экономически более эффективно, чем полу-
чение стирола как целевого продукта. 

Основной областью применения стирола является 
производство полимеров и синтетических каучуков. 
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Многочисленные виды полимеров на основе стирола 

включают полистирол, модифицированные стиролом по-
лиэфиры, акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), стиролак-
рилонитрил (САН) и бутадиенстирол (БС). 

Высокомолекулярные полимеры стирола, содержащие 
кислотные группы (сульфогруппы, карбоксильные группы) 
представляют собой нерастворимые кислоты, способные 
обменивать водородный атом кислотной группы на ионы 
металлов из растворов электролитов. Образовавшиеся соли 
в свою очередь, могут обмениваться катионами с раство-
рами других солей или вновь замещать катион на протон из 
растворов солей.  

Такие смолы называются катионитами. 
Этот процесс протекает следующим образом: 
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Нитрованием и последующим восстановлением сопо-

лимеров стирола с дивинилбензолом получаются нераство-
римые высокомолекулярные смолы, содержащие амино-
группы. Такие смолы, способные в водной среде связывать 
кислоты называются анионитами. 
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