
Продолжение табл. 1
Фазовое 

состояние 
исходной смеси 

реагентов

Система, 
в которой 

проводится 
процесс

Характер
реакции Процесс Тип реактора Примечание

Газ —  жид
кость— 
твердое тело 
(обычно гетеро
генный катализ)

Статическая
(периодичес
кая)

Экзотер
мическая

Г идрирование углей Автоклавы
-

Г аз— жид
кость—  
твердое тело

Динамичес
кая (полу
непрерыв
ная)

Тоже Прямая гидратация олефинов (С2Н4, СзН6, С4Н8)
WOj

С2Н4 + Н20 (газ)------► С2Н5ОН
(С 3 Н6)
(С 4 Н8)

Тоже

1

Г идрирование фенола
Ni

СлН5ОН + ЗН2------► СбНпОН
СиО. Сг20 3

»

Алкилирование ароматических углеводородов низши
ми олефинами в присутствии А 1С 1 з

Aicij
СбНб + с 2н4 — ► с 6н5 — с 2н5

Реакционная
колонна

Полимеризация (при средних давлениях) олефинов в 
присутствии органических соединений и AICI3, Na, 
Р2О5

AlClj
С 2 Н4  (раств.)------► смазки

Цилиндрические
автоклавы


