
Рис. IX-23. Схема экстракционной колонны для деасфальтизацин пропаном:
а — нижняя часть колонны; б — жалюзийная тарелка; 1 — корпус колонны; 2 — коллектор; 3 — жалюзийные тарелки; 4 — пластины
(жалюзи); 5 — дистанционные ребра; б — уголок; 7 — направляющая стойка; 8 - балка опорного каркаса. Потоки: / — сырье; II —
тяжелая фаза (раствор асфальтовых веществ в пропане)


