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Тірек сөздер: таллий, таллий оксиді, шыныкөміртек, графит, электродты үрдіс, рафинирлеу. 
Аннотация. Шыныкөміртек электродында құрамында металл иондары-қоспалар: Pb, Cd, Fe, Cu бар мо-

делді ерітіндіден таллийді электрохимиялық рафинирлеу жүргізілді. Алынған нəтижелерді талдау негізінде 
таза таллий алудың принципиалды сызбасы ұсынылды. Нəтижелер электролиз кезінде катодта металдық 
таллий түзілуімен қатар, анодта қоспалар мөлшері аз үшвалентті таллий оксиді түзілетінін көрсетті. Жұмыс-
та химиялық жолмен алынған таллий оксидінің электрохимиялық күйі графит электродында зерттелінді. 
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