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Заключение. Исследования морфологии и структуры поверхности сорбентов показали, что 
карбонизат порошкообразный (КП) имеет однородную микропористую текстуру, которая обуслов-
ливает наибольшую сорбционную обменную емкость относительно ионов кадмия, меди и никеля 
за счет развитой поверхности.  

Установлено, что сорбент – карбонизат порошкообразный (КП) характеризуется наилучшими 
сорбционными свойствами: степень извлечения ионов кадмия составляет (99,90±0,10)%, меди – 
(87,24±0,33)%, никеля – (80,38±0,30)%. 

Результаты данного исследования указывают на потенциальную возможность использования 
полученных сорбентов в процессах доочистки сточных вод с целью эффективной водоподготовки. 
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Аннотация. Статикалық жағдайда су ерітінділерден табиғи сорбентпен Сu (II), Ni (II) жəне Cd (II) ауыр 

металлдардың сорбция процессі зерттелген. Сорбция изотералары мен ауыр металлдар иондары бойынша 
статикалық айырбастау сыйымдылығы (СОЕMe2+) рН 6 болған жағдайда анықталды. Фрейндлих жəне Ленг-
мюр теориялары бойынша металл иондарының сорбция процессінің математикалық сипаттамасы өткізілді. 
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