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исследований, происходит образование полиэтиленгликолевых комплексов меди, свинца, кадмия, 
железа [20], что обеспечивает высокую селективность осаждения на катоде металлического 
таллия. Анализ растворов на содержание ионов металлов проведен атомно-эмиссионным методом, 
данные представлены в таблице 3.  

Как видно из таблицы 3, степень чистоты таллия, осажденного в отсутствии полимера 
составляет 98,7% (рН=5), а с добавлением ПЭГ в состав элеткролита – 99,1%. 

 
Таблица 3 – Результаты анализа осажденных Tl, Tl2O3 на наличие примесей атомно-эмиссионным методом 

 
Электрод, 

pH 
Содержание 

Tl, % 
Содержание 

Cd, % 
Содержание 

Cu, % 
Содержание 

Fe, % 
Содержание 

Pb, % 

до электролиза 95,000 1,500 0,750 0,250 2,500 

Катод, (СУ) pH=1 97,400 0,430 1,500 0,170 0,500 

Катод, pH=5 98,700 0,350 0,450 0,130 0,370 

Катод (СУ), рН=5 
(в присутствии ПЭГ) 

99,100 0,240 0,460 0,200 0 

 
Выводы. На основе анализа результатов потенциометрических, кондуктометрических 

исследований установлены составы полиэтиленгликолевых комплексов свинца и железа: 
ПЭГ:Pb2+==4:1, ПЭГ:Fe3+=6:1. С ростом ионной силы раствора и температуры устойчивости 
комплексов повышается. Рассчитанные в работе термодинамические величины ∆rG0, ∆rH0, ∆rS0 

указывают на потенциальную возможность процессов комплексообразования ПЭГ с ионами Pb2+, 
Fe3+. Установлено, что степень чистоты таллия на катоде при рН=1 составляет 97,4% и рН=5 -  
98,7% без добавления ПЭГ. При введении ПЭГ в состав электролита степень чистоты осажденного 
таллия повышается и составляет 99,10%.  
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