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КАТОДТЫ ТАЛЛИЙ ТАЗАЛЫҚ ДƏРЕЖЕСІНЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДІҢ ƏСЕРІ 
 

Г.А. Сейлханова, Е.Ж. Усипбекова, А.В. Березовский, А.А.Утешева 
 

əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы 
 
Кілт сөздер:  полиэтиленгликоль, қорғасын, темір, комплекстүзілу,  термодинамикалық сипаттамалар, электролиз, 

таллий. 
Түйіндеме. Жұмыста Бьеррумнің түрлендірілген əдісі арқылы қорғасын, темірдің полиэтиленгликольмен (ПЭГ) 

полимерметалды комплекстерінің құрамы, тұрақтылық константалары анықталынды. Зерттелетін жүйеде  
ПЭГ:Pb2+==4:1, ПЭГ:Fe3+=6:1 құрамды комплексті бөлшектер түзіледі. Түзілген комплекстердің құрақтылығына иондық 
күш пен температураның əсері қарастырылды. Иондық күш пен температураның жоғарылауымен комплекстердің 
құрақтылығы өседі. Алынған тəжірибелік мəндер негізінде арқылы қорғасын, темір иондарының полиэтиленгликольмен 
комплекстүзу процесінің термодинамикалық сипаттамаларының өзгерістері (lgК0, ∆rG0, ∆rH0, ∆rS0) есептелінді. 
Құрамында металл иондары-бөгде зат бар модельді ерітіндіден таза таллий алуға бағытталған  рН-тың əр түрлі 
мəндерінде электрохимиялық зерттеулер жүргізілді. Таллийдің тазалық дəрежесі рН=1 мəнінде 97,4% жəне  рН=5 
мəнінде  98,7% екендігі белгілі болды. Металдық таллийдің тазалық дəрежесін жоғарылату мақсатында электролит 
құрамына полиэтиленгликоль (ПЭГ) енгізілді. ПЭГ қатысында тұнған таллийдің тазалық дəрежесі жоғары жəне 99,10% 
болатыны анықталынды. 
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