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из водных растворов достигает ( 98, 96 ± 0, 57 )%. В работе также исследована реакция
окисления жёлтого фосфора и гипофосфита натрия в присутствии катализатора на основе
отработанного сорбента (БГ-ПЭГ-Cu2+ ) в водных растворах. Выход фосфорной кислоты при
окислении желтого фосфора составил (2,21-3,74)%, а гипофосфита натрия – (1,05-1,62)% в
зависимости от условий проведения реакций.
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