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Алтын (III) 0Д-5н НС1-дан кынщылдьщтыц к е ц диапазонында (97-98%) 
сорбцияланды. Тольщ сорбциясы (100%) 8 минут ншнде 2н НС1 ертшдшер-
де журд1, жэне осы уак;ытта 5н НС1 ертшщюшде 97% сорбцияланды. Ертн-
дшщ цынщылдьщтыц артуымен сорбцияльщ дэрежесшщ томендеу1 гана 
емес, сонымен б1рге сорбция процесшщ жылдамдыгыныц белгш б1р томен-
деу1 де бащады. Алтын (III) сорбция ироцеа кезшде ортаныц кынщылды-
гына тэуелд1 емес, сорбентте оныц металдьщ алтын туршде тотьщсыздануы 
жэне болшу1 журд1. Алтынныц (III) сорбциясына металл туздарыныц цоспа-
ларыныц эсер1 аньщтады. 2-кестеде турл1 металдардыц туздары ^атысуымен 
алтын (III) сорбциясыныц тольщ деректерш келт1рдк Со (II), Ъъ (II), Бе (III), 
N1 (II), СА (II), Си (II), Я ё (II), Р1 (IV). 

2-кесте - Алтын сорбциясына металл туздарыныц цоспаларыныц эсер1 

Au (III) 
концентрациясы, мг/л 

К^оспалардыц 
концентрациясы, г/л 

98%-ra Au(III) 
сорбциясыныц уацыты, мин 

17,75 Ni (II)- 10 г/л NiS04 8 

17,75 Cd (II) -10 г/л CdS04 8 

17,75 Со (II) -10 г/л CoS04 8 

17,75 Zn (II) - 10 г/л ZnCl2 8 

17,75 Fe (Ш)-1 г/л FeCl3 1,5 

17,75 Си (II) - 7 г/л CuS04 5 

17,75 Pt (IV) - 5 г/л H2PtCl6 8 

17,75 Hg (II) - 0,5 г/л Hg(NO)3 8 

4-суретте металл туздарыныц цатысуымен К0К^-2 сорбентте алтын (III) 
сорбциясыныц кинетикальщ цисьщтарын керсети. Алынган деректер белгш 
6ip молшерде (100-800 есе) керсетшген металдар алтын (III) сорбциясына 
кедерп келт1рмейтшш керсетп. Бул металдар, эдебиет деректерше сэйкес 
[25-29], кем1ртек сорбенттермен сорбциялануы тшс. Олар алтын (III) сорб-
циясынакедерп келт1рмед1, бул алтын (III) сорбция жылдамдыгы металл-
цоспалардыц сорбция жылдамдыгынан айтарльщтай жогары екенш корсетп 
Сонымен цатар, Ni, Cd, Со, Zn металл иондары К0К^-2 сорбенттщ стацио-
нарлы потенциалына Караганда темешрек оц стандартты тотыгу-тотьщсыз-
дану потенциалга ие. Сондьщтан бул металдар тотыгу-тотьщсыздану эсер-
лесуше ене алмады. Бул металдардыц сорбциясы ион алмасу сипать: 
бойынша ету керек. Электрохимияльщ процестердщ жылдамдыгы алмас 
иондьщ процестерше Караганда эрдайым жогары. Бул металдар неге алтын-
ныц (III) сорбциясына кедерп келт1рмейтшш туащцре алды. 

Мыс (II) жэне тем1р (III) туздарыныц цатысуымен алтынныц (III) т о 
тьщсыздану жылдамдыгы айтарльщтай артты. Алтын(Ш) тольщ сорбциясъ 
мыс (II) ионы болган жагдайда 5 минуттежурд1, жэне тем1р (III) жагдайда -
1,5 минут, ал осы к;оспалар болмаганда - 8 минут. К0К^-2 сорбентиен алтк? 
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