
Испытания экспериментального прототипа проводились с использованием 
различных нагрузок, в том числе светодиодов, нагревающих элементов и пр 
Разработанный коммерческий прототип конденсатора с двойным электрическим 
слоем имеет низкие токи утечки в широком диапазоне токовых нагрузок от 100 
мА/г до 1000 мА/г и обладает общей электрической емкостью не менее 10 Фарад, 
Полученные результаты докладывались на Республиканских и Международных 
Симпозиумах и Конференциях [2-3]. 
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