
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА 

болса, отандьщ жэне шетелдк инвесторлардьщ Ь^азацстан алтын тау-кен 
енеркэабшде кжерлк белсендшктщ одан spi ecyiH болжауга болады. [1] 

[2-8] шихтадан алтынды белш алудыц кептеген техникальщ жолдары 
дамыган, 6ipaK; олардьщ технологиялары эмбебап емес, ic жузшде руданын 
sp6ip Typi процестщ жеке параметрлерш талап етедь 0 з кезегшде, ес1мдш 
езеп непзшде алынган кеуеки KOMipTeKTi материалдарды колдану [9-13] 
«кем1ртек багандарда» эдюш жэне « K O M i p T e r i пульпада» эд!сш пайдалана 
отырып суйылтылган ертндшерден алтынды белш алу жэне концентрлеу 
уипн перспективалы эдга ретшде царастыруга болады [14-21]. 

Жумыста алтынныц темен курамына жэне элюаттардыц курдел1 тузды 
курамына байланысты еамднс езеп непзшде алынган нанокеуекп KOMip-
тект1 материалдарды к;олдану мумюндт царастырылды, темен концентр-
ленген ситс1зденд1ршген ертндшерден алтынды концентрлеу жэне белш 
алу процестершде цолданылды [22]. 

Осы жумыста алтынды сорбциялаудьщ электрохимияльщ эдю1 цолда-
нылды. Платина электродында алтынныц (III) электртотьщсыздану шеьсп 
тогына сэйкес сэйкес келетш турацты потенциал кезде I, t-кисьщ жазбалары 
аркылы алтынныц (III) кинетикальщ сорбцияльщ цисьщтар алынды. I, t-ки-
сьщтардыц жазбалары потенциостатта автоматты турде жузеге асырылды. 

Эксперименттер келесщей журпздь Электрохимияльщ уяшьщта 20 мл 
белгш 6ip концентрациясымен алтынныц (III) зерттелетш е р т н д к я орна-
ластырды. К^аньнщан KCl epiтiндiciмeн толтырылган тузды кешрдщ кеме-
пмен уяшьщты хлоркумк салыстырмалы электродымен жэне платина 
кемекпи электродымен 6ipiKTipAi. Электрохимияльщ уяшьпща индикаторлы 
платина электродты орналастырды. Магнита араластыргынща уяшыкты 
к;ойып жэне оны ь^осты. Индикаторлы электрод^а «ELINS» потенциостаттын 
кемепмен +0,2 В потенциал (ХКЭ) берд1, оныц мэш платиналы электродта 
алтынныц электртотьщсызданудыц шекп тогыныц аймагына сэйкес. 

0,5-1 минуттан кешн алтын (III) тотьщсызданудыц шекп тогыньш 
мэншщ жазбалары басталганнан кешн электролита уяшывда алтынмен (III) 
0,2-0,5 г сорбента цосты. Нэтижесшде алтынныц (III) концентрациям 
электролитте темендедц алтынныц (III) тотьщсызданудыц токтыцмэншш 
темендеуш байцады. Нэтижесшде I, t-цисьщ темендедь Токтыц темендеуше 
байланысты I, t-цисыгын алудыц узацтыгы 4-тен 20 минутка дешн болды 
«Ертндщеп алтынныц (III) пайызы - уацыт» тэуелдшк кинетикалык I 
t-кисьщтар бойынша кнэды. 

Жумыста [23] карбонизацияланган табиги материалдар непзшде алын-
ган кем1ртек copöemrepi 6ip мезгшде ион алмасу жэне тотьщсыздану кз-
сиеттерше ие екещцгш керсета. 01^К-ныц ( e p i K кдбыгыныц карбонизат-
тары) тотыксыздандыргыш цасиеттерш аньщтау yniiH олардыц стационаг-
лык потенциалдарын елшеу журпзд!, нэтижелерш 1-кестеде корсета. 

1-кестеде KepiHin тургандай,0К; (epiK цабыгы) мен КК̂  (Kypini цауызь » 
непзшде еамдж езегшщ карбонизаттары ете темен тотыгу-тотьщсыздану 
потенциалдарга ие. Стационарлы (накгы) потенциалдыц мэш карбонизация -
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