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1-сурет - Алтынныц сорбциялау процесшен кешн epiK кабыгыньщ непзшде 
aKTHBTi кетрдщ бетпгшщ фотосуре-п 

алтын (III) тотьщсыздануы журдь Карбонизацияланган epiK кабыгынын 
(K0IQ непзшде алтын (III) сорбциясыньщ xHMH3Mi келесщей усынуга 
болды: 

Катодтьщ процесс: Au (III) + Зе" = Au°; 
Анодтьщ процесс: KOK^-Red - Зе" = K01y-Öx, 

мундагы Red жэне Ох - сорбенттщ ком!ртек топтардыц тотьщсыздантан 
жэне тотывдан формалары. 

2-еуретте К01у-2 сорбентшде Au (III) сорбциясыньщ кинетикалык 
кисьщтары оныц эртурл1 концентрацияларында KopceTTi. Алтынныц (III 
зерттелген концентрациясы (8,88-35,5 мг/л) аяеында, оныц концентра-
циясына тэуелд1 емес, алтынныц (III) тольщ сорбцияеы 8 минут шшде жур-
дь Осылайша, I, t-цисыгында ертндщен алтын (III) шыгарды, оныц соро-
циясы алтынныц (III) концентрациясыныц артуымен артты. 

Егер 2-суреттщ деректершесептесе, онда «ертндще алтынныц (Ш 
пайызы - уацыт» тэуелдЫк алды, ол алтынныц (III) турл1 молшер1 уннн 
кинетикальщ цисьщтары айтарльщтай 6ip цисьщпен (3-сурет) б!р1гуден ке-
рщщ. 

Алтынныц (ti/2 сорбция) бастапцы цурамыныц адсорбциясыныц жар-
ты уакыты ti/2 алтынныц бастагщы концентрациясына тэуелд1 емес жэне 
1,2 минут курды. Алтынныц (III) курамына ti/2 тэуелдшп алтынныц (Ш 
концентрациясыныц зерттелген аймагы y n i i H сорбция процесшщ кинети-
касы тендеудщ öipmini perri турше байланысты болатынын к о р с е т . 
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